[ [ B @ [N [2] =

(N]

Standard finish:

Self colour

Pre galvanised

Hot dip galvanised
(EN ISO 1461: 1999)

Stainless steel
(AISI 316L, nr 1.4404 (A4))

Electro zinc plated

Deltatone
(>550 H. ASTM B 117 94)

Other finishes or coatings on request
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Standardausfiihrungen:

Walzblank

Feuerverzinkt nach dem Sendzimir-
verzinkungsverfahren (Z 275)

Feuerverzinkt nach dem Tauch-
verfahren (EN ISO 1461: 1999)

Edelstahl (AISI 316L, nr 1.4404(A4))

Galvanisch Verzinkt

Deltatone
(>550 H. ASTM B 117 94)

Weitere Ausfihrungen der
Kunststoffbeschichtungen auf Anfrage
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Finition standard:

Acier brut

Acier galvanisé Sendzimir (Z 275)

Acier galvanisé a chaud aprés
fabrication (EN ISO 1461: 1999)

Acier inoxydable
(AISI 316L, nr 1.4404 (A4))

Electro zingué

Deltatone
(>550 H. ASTM B 117 94)

Autres Revétement sur demande




